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FORMATO GUIA PARA REGISTRO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE (UAP)

- NUEVAS O ACTUALIZACION -
Tipo de solicitud
Nueva UAP O Actualizacion O
UNIDAD ACADEMICA [ CIIDIR UNIDAD OAXACA J

l. DATOS DEL PROGRAMA'Y DE LA UAP

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA: [MAESTRiA EN CIENCIAS EN CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES]

1.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA: [ DR. JOSE ROBERTO SOSA LOPEZ ]

1.3 NOMBRE DE LA UAP: [ DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ]

1.4 CLAVE: [ ] (Para ser llenado por la SIP)

15 NUMERO DE SEMANAS POR SEMESTRE DEL PROGRAMA:

1.6 TIPO DE UAP: OBLIGATORIA O OPTATIVA O
; ; ; ESTANCIA
1.7 TIPO DE HORAS: TEORIA@ PRACTICAO TEORICO - PRACTICAO SEMINARIO O ESPECIAL DE O
APRENDIZAJE
1.8 NUMERO DE HORAS - SEMANA: TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE: ‘ 60.0 l
1.9 CREDlTOS (Reglamento de Estudios de Posgrado 2017): ‘ 4 l

1.10  FECHA DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE LA UAP: [ 8 I 3 I 2005 ]
DD MM AAAA

1.11  SESION DEL COLEGIO DE PROFESORES EN QUE SE ACORDO [ 10 ] FECHA: [ 8 I 1 12004]
LA IMPLANTACION DE LA ASIGNATURA: oD

MM AAAA



21

2.2

31

3.2

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO

DIRECCION DE POSGRADO

DATOS DEL PERSONAL ACADEMICO A CARGO DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP

COORD. DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP:

[ DR. PRISCILIANO FELIPE DE JESUS CANO BARRITA ] CLAVE: 13110-EF-18

PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP: (MAXIMO 4)

[ DR. PEDRO MONTES GARCIA ] CLAVE:
[ ] CLAVE: :]
[ ] CLAVE: :]
( ) e )

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

OBJETIVO GENERAL:

p
Conocer los mecanismos de transporte y los parametros que tienen influencia en la durabilidad de las estructuras de concreto,
conocer los métodos de laboratorio y de campo para la determinacién de las caracteristicas de transporte, determinar la vida util y el
costo del ciclo de vida de una estructura de concreto reforzado, asi como conocer los métodos de inspeccion y reparacién de
estructuras deterioradas.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE:

P
- Formular proyectos innovadores y de impacto econdmico, social y ambiental en las diversas areas de investigacion que oferta el

programa para eficientar el aprovechamiento y conservacion racional de recursos naturales.
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33 TEMARIO:

SIP-30

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ‘

1. Introduccién

2. Deterioro del concreto

2.1 Deterioro a edades tempranas

2.2 Deterioro causado por ingredientes del concreto

2.3 Deterioro del concreto causado por agentes externos

2.4 Efectos externos que causan deterioro del refuerzo (carbonatacion e iones cloruro)

3. Mecanismos de transporte y relacion entre diferentes parametros

3.1 Difusién

3.2 Permeabilidad

3.3 Absorcion capilar

3.4 Migracion

3.5 Relacioén entre diferentes parametros de transporte de humedad, gases e iones

4. Prediccion de la vida de servicio y costo del ciclo de vida de una estructura de concreto reforzado
4.1 Prediccion de la vida de servicio de una estructura

4.2 El valor del dinero en el tiempo

4.3 Principios en los que se basa el software Life 365

4.4 Uso del software Life 365 para predecir la vida de servicio y estimar el costo del ciclo de vida

5. Diseno por durabilidad
5.1 Introduccién
5.2 Método Integral de Diseno (Durabilidad + Cargas)

6. Investigacion estructural

6.1 Planeacion y consideraciones preliminares
6.2 Pruebas y técnicas de inspecciéon

6.3 Interpretacion de los resultados

7. Técnicas y materiales de reparacion
7.1 Técnicas para reparacion
7.2 Materiales para reparacion
TOTAL

2

10

18

14

60 HORAS
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3.5 PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACION A UTILIZAR:

éﬁeas y presentaciones 60% \
Exdmenes parcial y final 40%

Se realizaran periddicamente presentaciones sobre temas selectos de durabilidad y tendran una duracién aproximada de 25 minutos cada una.




