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DATOS DEL PERSONAL ACADEMICO A CARGO DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP

COORD. DEL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP:

[ DR. PRISCILIANO FELIPE DE JESUS CANO BARRITA ] CLAVE: 13110-EF-18

PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISENO O ACTUALIZACION DE LA UAP: (MAXIMO 4)

[ DR. FRANCISCO CASTELLANOS LEON ] CLAVE:
[ DRA. DELIA SOTO CASTRO ] CLAVE:
[ M. EN C. FRANK MANUEL LEON MARTINEZ ] CLAVE:
| e [

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

OBJETIVO GENERAL:

p
El objetivo de este curso es proveer los conocimientos basicos de distintas técnicas avanzadas para la caracterizacion de materiales
basados en cemento, asi como realizar trabajo de laboratorio que demuestre el potencial de cada técnica para proveer informacién
acerca de las caracteristicas quimicas y/o fisicas de los materiales estudiados.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE:

P
Conocimientos y habilidades que permitan la busqueda y generacion del conocimiento
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33 TEMARIO:

SIP-30

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS

Médulo 1: Reologia

1.1 Introduccion

1.2 Comportamiento al flujo y viscosidad

1.3 Reologia de fluidos complejos

1.4 Introduccion a la reometria de suspensiones
1.5 Reologia de cemento en estado fresco

Médulo 2: Ultrasonido

2.1 Teoria de propagacion de ondas

2.2 Principios de la velocidad de pulso ultrasénico (VPU)
2.3 Aplicacion de la VPU

2.4 Factores que influyen en el VPU

Modulo 3: Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier
3.1 Introduccién

3.2 Principios basicos de la espectroscopia IR

3.3 Interpretacion cualitativa y cuantitativa de los espectros

3.4 Aplicaciones en materiales basados en cemento

Médulo 4: Resonancia Magnética Nuclear

4.1 Introduccién

4.2 Principios basicos de resonancia magnética y espectroscopia de NMR
4.3 Formacion de imagenes

4.4 Relaxometria

4.5 Aplicacion al estudio de materiales base cemento

Médulo 5: Microscopia Electronica de Barrido

5.1 Principios basicos de microscopia electronica de barrido (SEM)
5.2 Modos de operacién del SEM

5.3 Preparacion de muestras

TOTAL

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

60 horas
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3.5 PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACION A UTILIZAR:

érealizarén examenes sobre los distintos mddulos integrantes del curso y se realizaran practicas para demostrar las aplicaciones que estas técnicas tienen en$
drea de estudio de materiales basados en cemento tanto en estado fresco como endurecido.
Examenes, 30%, practicas 30% y proyecto 40%.
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